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SWIADECTWO Z BADAN NR BM 286/2018/G /A

1. Zleceniodawca: Przedsi¢biorstwo Widkiennicze ,,CEJAX” Janusz Koztowski
98-220 Zdunska Wola, ul. Tymienicka 4

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: prébka: Tkanina obiciowa nazwa handlowa OPAL MIX, kolor czarny,.
Parametry deklarowane przez Zleceniodawce: splot plécienny, sktad surowcowy 50% polipropylen,
50% poliester; masa powierzchniowa 260 g/m?* + 2%

. Data otrzymania przedmiotu do badan: 2018-06-26

. Data wykonania badan: 2018-07-06+09

. Prébki pobrano: probka o wielkosci prawidtowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce i dostarczona bez Protokotu z poboru prébek

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan przedstawionymi w tabeli wynikéw

wn AW

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych
patrz: strona: 2/2

Badania wykonata: dr inz. Izabela Jasinska

1. Wyniki badan dotyczq wytqcznie przedmiotu badanego.

2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badar nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lecz tylko
w catosci.

3. Swiadectwo z bada#h zawiera wyniki badar objetych zakresem akredytacji.

4. Wyniki badar nie objetych zakresem akredytacji, jesli wystepujq, oznaczono symbolem * umieszczonym w tabeli wynikd
przy nazwie wskaznika.

5. Niepewnos¢ pomiaru, jesli jest okreslona, zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku

rozszerzenia k = 2. INSTYTUT WEOrmernsdorra
LABORATORIUM BADAN SUF 3
Data sporzadzenia $wiadectwa: 2018-07-11  WYROBOW WEOHIENNIK Z/CH
Li i £ 92-103 téd2, ul. Brzezific 8 5/15
iczba egzemplarzy Swiadectwa: 4 Siadzlba 90-520 L6d3, ul. Gd: & 3 118
Swiadectwo z badan otrzymuja: tal. 42 25 34 4 :Jv:"”é - iAQW
1) Przedsigbiorstwo Widkiennicze “CEJAX” Janusz Koztowski — 2 egz. :
2) IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Widkienniczych (siedziba ul. Brzezinska 5/15)- 1 egz. a/a

3) IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Widkienniczych (siedziba ul. Gdanska 118)— 1 egz. a/a

Swiadectwo z badan sporzadzila:

mgr inz. Zofia Mokwinska

) Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
Imig i nazwisko: | >
Funkcja: w ( A

Podpis: ‘ //"(;'\
a Witkowska
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SWIADECTWO Z BADAN NR BM 286/2018/G /A

Wskaznik ’ Wartosé Metoda badania

zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 +

po 3' 000 SUW_f-')W, _ 4-5 PN-EN 14465:2005+A1:2007

stopief szarej skali $cieracz - standardowa tkanina welniana,

1 prébka 50 000 plEls s 0

urzadzenie powigkszajace

Odporno§é na 2 probka 50 000 o wspéltczynniku powigkszenia 8,
$cieranie, Sk 50 000 w qchl\:/.ytach stosowano podktadke
liczba suwéw Ik A

4 prébka 50 000

Ogoélna odpornos¢

na $cieranie 50 000

(najnizszy

pojedynczy wynik)

Kryterium zniszczenia wyrobu meblowego: tkanina ptaska — trzy nitki calkowicie zniszczone (przetarte).

W odniesieniu do wymagan normy PN-EN 14465:2005+A1:2007 ,,Tekstylia. Wyroby meblowe.
Specyfikacja i metody badan”, badana prébka: Tkanina obiciowa nazwa handlowa OPAL MIX, kolor
czarny. Parametry deklarowane przez Zleceniodawce: splot plocienny,
sklad surowcowy 50% polipropylen, 50% poliester; masa powierzchniowa 260 g/m? + 2% zostala
zakwalifikowana:

- do Kategorii A w zakresie odpornosci na $cieranie (Kategoria A: > 35 000 suwoéw).

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
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